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ATTESTATION DE CONFORMITE

N° 16.14.204 - Juin 2016

Sfrc:mlflex - 782

JuSUawo A

Adresse : Rue des métaux (EX 8603), Z.I Charguia 1, Tunis 2035 — Tunisie
Tel. : 71 808 080 / Fax. : 71 808 090

Produit : Plateau de table surmoulé

RACTERI ES:
Matériaux du support : Panneau de particule d'épaisseur 19 mm
Revétement de la surface : Stratifié décoratif haute pression
Couvre chant : Chant surmoulé par un élastomere polyuréthane

REFERENCES NORMATIVES :
Le plateau surmoulé référencé 16.611 a été testé selon la norme NT 29.25 (Eqv. NF D 60-050) et
sa conformité a été évalué par rapport au référentiel NF 372 « NF AMEUBLEMENT — MOBILIER
DE COLLECTIVITE » du 01/02/2016.
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RESULTATS D’ESSAIS :

Caractéristiques ‘ Unité Résultat Exigence
Brillance Gloss 18,11 <45
Résistance de la surface a la )
) Degre 3 5
chaleur en étuve
Résistance de la surface a la )
Degre 5 >4

chaleur humide

Comportement des collages des
Classe 3 (Bonne Collage bon /

faces et des chants aux Classe
o L tenue du collage) classe 3
variations climatiques

Evaluation de la résistance des )

o ) Degre 2 >4
surfaces aux liquides froids

Evaluation de la résistance des )

Degre 5 >4

surfaces aux liquides chauds

Pas de rupture ou | Pas de rupture

L'échantillon testé répond aux exigences de la marque « NF 372 : NF Ameublement -
Mobilier de Collectivité » du 01/02/2016

Résistance au choc sur support Rupture ou craquelure sur ou craquelure
autre que métal craquelure toutes les chutes sur 80 % des
réalisées chutes réalisées
o X ) Point initial
Résistance a |'abrasion 300 = 150
(Tours)
Résistance a la rayure Newtons 5 21
CONFORMITE :

Le Laboratoire d’Essais de menuiserie du CETIBA a réalisé des essais sur le produit décrit cl-aprés, qui a fait I'objet d’un rapport d'essal. Les
résultats consignés dans cette fiche ne concernent que I'échantillon essayé et ne peuvent en aucun cas caractériser une constance de qualité de
fabrication. Les essais ayant été effectués a la date indiquée en haut, le CETIBA ne peut garantir que le produit n‘a pas fait l'objet de
modifications et qu’il demeure fabriqué et commercialisé sous les caractéristiques d'origine.
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